
LA CHIESA DEI SACRI CUORI DI CASTROVILLARI (CS), LO STATO DI DEGRADO ESTERNO. 
 

 
 

 

IL DEGRADO SULL’INTERO EDIFICIO È DIFFUSO ED È TALE DA COMPROMETTERE LA 

STATICITÀ DEGLI ELEMENTI PORTANTI DI TUTTA LA STRUTTURA. 

 

Alcuni segni:  

 

1 E’ il pilastro a destra della facciata, alla base è vistosamente scalzato con i ferri d’armatura divorati 

   dalla ruggine e il cemento polverizzato  

2 Un particolare dei timpani del tiburio, con gli sbalzi di temperatura vengono giù con serio pericolo per 

   l’incolumità delle persone  

3 Un Particolare della gradinata a destra del sagrato.  

4 E’ lo stato dei finestroni. E’ evidente anche nella semplice manutenzione l’abbandono della struttura.  

5 E’ il lato destro della chiesa.  

6 Un particolare del vistoso degrado delle fondazioni del lato destro della chiesa.  

7 La chiesa sul versante di C.so XX Settembre e C.so Garibaldi 
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